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NOMENCLATURA dos TERMOPLÁSTICOS e ELASTÔMEROS 
 

 

 

PLÁSTICOS  

PVC          (ou UPVC ou PVC-U) POLICLORETO DE VINILA 

C-PVC       (ou PVC-C) POLICLORETO DE VINILA CLORADO 

PP POLIPROPILENO 

PVDF POLIVINILIDENO FLUORADO 

PTFE  (TEFLON) POLI-TETRA FLUORETILENO 

PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

UHMW POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDADE 

ABS ACRILONITRILICO BUTADIENO ESTIRENO 

PA  (NYLON) POLIAMIDA 

 

ELASTÔMEROS  "BORRACHAS"  

EPDM BORRACHA DE ETILENO PROPILENO 

FPM  (VITON) BORRACHA FLUORADA 

CSM  (HYPALON) POLIETILENO CLOROSULFONADO 

CR  (NEOPRENE) POLICLOROPRENO 

NBR  (BUNA-N) BORRACHA NITRILICA 
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